
Legering iht. EN 10088-1 Populær betegnelse Fremstillingsproces Diameter i mm

1.4301 Rustfri Koldvalsning 
Varmvalset

3-16 
20-50

1.4436 Syrefast Koldvalsning 3-16

1.4404 Syrefast Koldvalsning 5-16

1.4571 Syrefast Koldvalsning 3-4

1.4362 Duplex Koldvalsning 
Varmvalset

6-12 
12-32

1.4462 Duplex Varmvalset 16-40


